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Rozbor vzorkd odebranych ze skladby podlahy pod kancelaii 267

Ing. Martina Hrebenafova
Prazkumy objekti, uréovani dievokaznych skiidet, navrhy sanace, posudky vé. znaleckych,
technolegicky a poradensky servis v oblasti stavebni aplikované chemie,
prodej ekologickych pfipravk( na ochranu dfeva

anor 2017






Shrnuti:

Vsechna zpfistupnéna zhlavi jsou poskozena, ve dvou piipadech byla prokazana dokonce ¢innost dievomorky.

Také zaklopy demontované z trdmu jsou ze spodni strany silné poskozeny kombinovanou ¢innosti celulézovornich
dfevokaznych hub z ¢eledi choroSovitych,

Vlhkost tramu naméfena v dobé prohlidky: 8,4%.
Vlhkost zaklopu naméfend v dobé prohlidky: 10%.
Tramy v délce nebyly v dobé prohlidky pfistupné.

Dosud nedemontované ziklopy jsou pfi pohledu do mezistropniho prostoru nedostatecné odkornény, patrné je pisobeni
dfevokazného hmyzu i zaplisnéni povrchu.

Zpusob vedeni oprav poskozenych zhlavi - viz tabulka vy Se.
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